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LEAF - Revestimiento de Muros Exteriores )

Instalacién - Revestimientos de Muros Exteriores Revo

Low Carb
La instalacién de nuestro producto puede ser llevada a cabo mediante un sistema H?gvh DaerSigz
de fijacién oculta o utilizando tornillos de acero inoxidable.

Sistema de Fijacion Oculta _ Detalle ejemplo
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Fijacion con Tornillos Inoxidables_Detalle ejemplo
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- Utilizar membrana hidréfuga entre muro
portante y subestructura.

Detalle ejemplo de encuentros - Al realizar cortes en obra, sellar los cantos con
la misma pintura y barniz utilizada en las tablas.
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LEAF - Revestimiento de Muros Exteriores :®

Instalacion - Revestimientos de Muros Exteriores Revo

Low Carbon
El método de instalacion “Sistema de Fijacién Oculta”. Es un sistema de fijacion mecanica, basado en High Design
una subestructura (vertical u horizontal), conectados al muro portante. Luego, el montaje se fija a los

paneles utilizando adhesivo poliuretano para exterior de alta resistencia.

1. Instalacion de subestructura 2. Utilizacién de sistema adhesivo

2.1 Cleaner: Aplicar con huaipe sobre subestructura, para limpiar superficie.
@ 2.2 Primer: Agitar bien antes de usar. Aplicar con brocha a subestructura y
revestimiento en las zonas donde se pegaran. Esperar a que seque para pegar cinta.

1.1 Instalar subestructura cada 400 mm méximo
en muros o cielos. (Ejemplos: Leaf basic, Metalcdn, Acero).

1.2 Disponer subestructura en sentido perpendicular al Acttia como adherente entre la subestructura, la cinta y el adhesivo poliuretano.
revestimiento. @ 2.3 Cinta: Quitar lamina de una cara de cinta adhesiva y pegar sobre subestructura.
1.3 Tomar especial atencién a que esté bien aplomado. Mantiene las piezas en su posicién mientras fragua el adhesivo.

® 2.4 Adhesivo: Con una calafatera grande, aplicar adhesivo sobre subestructura, a un
costado de la cinta.

-

—
—

i
1
1
1
1
1
1
1
1
1
) | @23Cinta @ 2.4 Adhesivo
i
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

A o

N e o o P
3. Pegado de revestimiento 4. Encuentros de revestimiento
3.1 Quitar la otra ldmina de la cinta adhesiva para instalar 4.1 Dejar canteria de 3mm en ambos sentidos de las tablas.
revestimiento.
3.2 Comenzar a pegar el revesimiento desde abajo hacia arriba.
3.3 Tomar especial atencién en que las areas a pegar tengan Primer. F '\I
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